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Formel-Pro Beton/Estrich O - 8 mm WF

Produkt

Formel-Pro Beton/Estrich O - 8 mm WF ist ein werksgemischter Trockenbeton nach DIN 1045-2, DIN EN 206
und DAfStb Trockenbetonrichtlinie fir Werktrockenbeton mit einer Kérnung von 0 - 8 mm.

Zementestrich CT-C30-F6

Als Zementestrich nach DIN 18560 und DIN EN 13813 fiir alle Estrichanwendungen im Innen- und
AuBenbereich und auch fur Heizestrich geeignet.

Artikel O mwr
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde
1802827 4333144063782 FP000050/001 30 kg

Anwendung

Formel-Pro Beton/Estrich O - 8 mm WF ist geeignet fiir viele Betonarbeiten am Bau. Ideal im Hochbau und in
der Rekonstruktion fiir Stiirze, Stiitzen und Pfeiler zum AusgiefRen von Aussparungen in armiertem Beton,
Treppenaufgénge, Einbetonieren von Zaunpfahlen, Verlegen von Beton- und Natursteinpflaster, Setzen von
Rand- und Bordsteinen, Stufen und Gehwegplatten, Trempel bis hin zum Betonieren von groBeren Flachen.
Estrichmortel fiir Estrichflaichen mit normaler Beanspruchung in Wohnungen, Kellern, Garagen u. a. geeignet
als Heiz-, Verbund- und schwimmenden Estrich sowie als Estrich auf Trennschicht. Innen, auBen und im
Nassbereich einsetzbar.

Bestandteile

Zement, Gesteinskornung 0 - 8 mm, Zuschlage

Lieferform

Papiersacke, Sackinhalt 30 kg, (42 Sack pro Palette = 1.260 kg)

Lagerung

Im original verschlossenem Gebinde trocken mindestens 12 Monate.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Druckfestigkeit nach 28 Tagen >35 N/mm?

Festigkeitsklasse CT-C30-F6 (DIN EN 13813)
C25/30 (DIN EN 206-1)

Ergiebigkeit 1 Tonne ca. 500 Liter

Expositionsklasse XC4, XF1, XA1, WF

Frostbestandigkeit Ja

Festbetonrohdichte ca. 2.200 kg/m3

Wasserbedarf ca. 3,1 Liter / 30 kg Sack

Aushartung Teilbelastbar nach ca. 4 Tagen

Vollbelastbar nach ca. 28 Tagen
Begehbar Nach ca. 48 Stunden
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Formel-Pro Beton/Estrich O - 8 mm WF

Belegreife Die Belegreife richtet sich im Wesentlichen nach der Estrichdicke
und den bauklimatischen Bedingungen.
Nicht beheizte Flachen: <2,0CM%
Beheizte Flachen: <1,8 CM%
Untergrund

Schalungen sind entsprechend vorzubereiten.

Die mit Estrich zu belegenden Flachen missen sauber, tragfahig, frostfrei und saugfahig sein. Dammschichten und Randstreifen bei schwim-
menden Estrichkonstruktionen sachgerecht verlegen. Bei Verbundestrich Mortelreste und losen Beton sorgfaltig entfernen und Untergrund
aufrauen. Den sauberen Untergrund anndssen und abtrocknen lassen (matt feucht, keine Wasserpfiitzen). Ggf. ist eine Untergrundvorbehan-
dlung (Kugelstrahlen, Haftbriicke) erforderlich. Bei FuBbodenheizungen ist der Randdammstreifen auf mindestens 10 mm zu dimensionieren.

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes plus angegebene Wassermenge mit einem Zwangs- oder Freifallmischer griindlich durchmischen.
Fur kleinere Arbeiten kann der Estrich/Beton auch von Hand angemischt werden.

Estricharbeiten:

e Der Untergrund (Beton) muss rau, sauber und tragfahig sein.

e Es empfiehlt sich, in den vorgenéassten Untergrund eine Zementschlamme einzubdrsten.

e Sofort danach den Estrich 3 - 5 cm dick aufbringen, mit einem Stampfer oder einer Schaufel verdichten und mit einer Latte abziehen.
AnschlieBend mit einem Brett abreiben.

e Bei Anschliissen zu bestehenden Flichen, auch deren Ubergidnge mit Zementschlamme einbiirsten.

e Auftragsdicke: 30 mm bis 50 mm

e Bei FuBbodenheizungen nach 28 Tagen gemal Aufheizprotokoll des Heizungsherstellers aufheizen. Das erstmalige Auf- und Abheizen muss
vor der Verlegung des Oberbodenbelages erfolgen.

Betonarbeiten:

e Den nur erdfeucht angemischten Beton auf die gesduberten und angefeuchteten Flachen in der gewiinschten Dicke aufbringen und mit
einem Stampfer, Kantholz o0.a. verdichten.

e Anschliefend die Flache mit einer Latte oder einem Brett glattziehen.

e Mit einem Reibebrett Iasst sich die Flache so glatt reiben, dass kein spezieller Estrich mehr aufgebracht werden muss.

e Werden Schalungen eingesetzt, miissen deren Innenflachen mit Schaldél behandelt oder mit einer Folie ausgekleidet werden.

e Beim Einbetonieren von Pfdhlen u.a. im Erdreich kann gegen den sauber ausgestochenen Boden betoniert werden. Auch hier den Beton
verdichten. Speziell bei feingliedrigen Bauteilen den Beton durch Nachndssen und/oder Abdecken vor zu schnellem Austrocknen schitzen.

Hinweise
Beton/Estrich reagiert mit Wasser stark alkalisch, deshalb: Haut und Augen schiitzen, bei Bertihrung griindlich mit Wasser spiilen, bei

Augenkontakt unverziglich Arzt aufsuchen. Weitere Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Nicht unter + 5 °C und {iber + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die
Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der
Anwendungsmoglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender
die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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