Produktdatenblatt

Formel-Pro

So bauen Profis.

Formel-Pro Ausgleichsmasse | 30

Produkt

Formel-Pro Ausgleichsmasse | 30 ist ein pumpfahiger, porenarmer Bodenausgleich fur unebene
Untergrinde im Trockenbereich.

Artikel

Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde

1581544 4333144001470 FPOO0023,/001 25 kg FDl'ITIE\'PI'D
Anwendung

Ausgleichsmasse
130

e Flrinnen

e  Fir Trockenbereiche

e  Zum Ausgleich und zur Flachenreparatur von rauen, unebenen Betonbdden, Zement- und
Calciumsulfatestrichen (auch Heizestriche] sowie unbeheizten Gussasphaltestrichen,
keramischen Bel&dgen vor dem Verlegen von Oberbeldgen wie z. B. Keramik- und
Naturwerksteinbelagen, PVC-Beldgen, Textilbelagen, Linoleum, Parkett

e  Fir Schichtdicken von 2,0 bis 30,0 mm; auf Gussasphaltestrichen 2,0 bis 10,0 mm

Pumpfahiger, porenarme Bodenausglach
fur unebene Untengrinde im Trocken
bereich
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© Leicht verlaufend
« Schnell hartend

Bestandteile

Einkomponentiger Spezialzement mit Zuséatzen.

Eigenschaften

e Maschinell pumpbar, deshalb hohe Arbeitsleistung moglich

e Leicht verlaufend, deshalb mit geringem Arbeitsaufwand zu verarbeiten

e  Schnell erhartend, bereits nach ca. 3 Stunden (bei +23 °C und 50 % relativer
Luftfeuchtigkeit) begehbar und mit keramischen Fliesen belegbar.

e Porenarme, ebene Oberflache, deshalb direkt belegbar

e  Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Offnen, Ausschiitten und Anriihren

e  Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1

Lieferform

25 kg Kraftpapiersack mit Polyethylen-Einlage

Lagerung

Mind. 12 Monate; trocken, nicht dauerhaft Gber +30 °C lagern. Angebrochene Gebinde maglichst dicht verschlieBen und innerhalb
kurzer Zeit aufbrauchen.
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Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Klassifizierung

Materialbasis
Komponenten
Schuttdichte
Konsistenz
Farbe

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

Anwendungstechnische Daten

Spezialzement mit Zusatzen
1-komponentig

ca. 1,4 g/cm?3

pulvrig

grau

A2fl-s1

Klassifizierung

Verbrauch
Schichtdicke

Verarbeitungstemperatur

Mischungsverhaltnis

Reifezeit
Konsistenz
Verarbeitungszeit *

Aushéartezeit *
e begehbar nach
e belastbar nach
e belegbar mit keramischen Belégen
e belegbar mit Teppichbdden, Kunststoffbeldagen, Parkett
nach

Nachbehandlung

ca. 1,6 kg Pulver pro m? und mm Schichtdicke

2,0 - 30,0 mm; auf Gussasphaltestrichen folgender
Festigkeitsklassen 2 - 10 mm; AS-IC 10,AS-IC 15
+ 5 °Chis + 30 °C

25 kg Formel-Pro Ausgleichsmasse innen
+ca.5,5-575 | Wasser

Bei Teilmengen:

1 kg Formel-Pro Ausgleichsmasse

+ ca. 220 - 230 ml Wasser

3 Minuten
dinnflissig

ca. 30 Minuten

ca. 3 Stunden

ca. 3 Tagen

sobald begehbar

ca. 3 Tagen bei einer Haushaltsfeuchte <2 CM%

Formel-Pro Ausgleichsmasse ca. 12 Stunden vor zu schneller
Austrocknung schiitzen

* Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verlangern diese Zeiten.

Hohere Luftfeuchtigkeit verlangert die angegebenen Zeiten.

Einstufung It. CLP-Verordnung

Die Einstufung und Kennzeichnung gemafl CLP-Verordnung von Formel-Pro Ausgleichsmasse | 30 ist dem Sicherheitsdatenblatt zu

entnehmen

Untergrund

e  Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfahig sein. Er muss frei von Anstrichen und sonstigen
haftungsmindernden Rickstanden sein. Starke Verschmutzungen und haftungs-mindernde Rickstande bzw. Oberflachen

mechanisch (Kugelstrahlen, Schleifen, Frasen) entfernen.

e  Ol-und Fettriickstande mit Entoler entfernen.

e Ausbriiche und Lécher mit geeigneten Reparaturmdrteln verfiullen, Risse mit Epoxidharz verharzen.
e Die Abreif3festigkeit der so vorbereiteten Flache darf im Mittel 1,0 N/mm? nicht unterschreiten.
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Grundierung

Beton/Zement- Beton/Zement-

Untergrund Estrich; schwach Estrich; saugend bis Anhydrit-FlieBestrich Gussasphaltestrich Keramik (gereinigt)
saugend stark saugend

Formel-Pro Haft- und Schutzgrundierung * *

Arbeitsgange 1 2 1 1

Verdinnung 1:1 1:1 unverdinnt unverdinnt
Verbrauch ca. 100-200 ml/m?= 150-250 ml/m? 80 - 150 ml/m?2 80 - 150 ml/m?2
\Wartezeit ca.* 1 Std. 3 Std. 3 Std. 12 Std.

Formel-Pro MultiGrund* *

Arbeitsgénge 2 2 1 1 1

Verdinnung 1:2 1:3 1:1 1:1 unverdinnt
Verbrauch ca. 100-200 ml/m2 100 - 200 ml/m? 100 - 200 ml/m? 100 - 200 ml/m? 100 - 200 ml/m?
Wartezeit ca.* 3 Std. 3 Std. 12 Std. 12 Std. 12 Std.

* Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
** \Jerarbeitungsanleitung: siehe jeweilige Produktinformation
Der Verbrauch der Grundierung ist abhéangig von der Saugfahigkeit und der Struktur des Untergrundes.

Verarbeitung

1. Kuhles Anmachwasser fir 25 kg Formel-Pro Ausgleichsmasse in einem stabilen, sauberen, runden
(9 ca. 35 cm) und ausreichend hohen Anrihreimer mit ca. 30 | Fassungsvermagen vorlegen.
Formel-Pro Ausgleichsmasse zugeben und mit geeignetem Ruhrwerk oder geeigneten Rihr/ Mischwerkzeug als Aufsatz auf eine
leistungsstarke Bohrmaschine mindestens 3 Minuten knollenfrei anmischen.

2. Angemischte Formel-Pro Ausgleichsmasse ca. 3 Minuten reifen lassen und nochmals kurz aufrihren.

3. Bei grofien Flachen bis ca. 300 m? mit Mischer oder im Pumpverfahren arbeiten. Beim Einsatz des Mischers ist der Ruhrer fur
FlieBestriche zu verwenden. Anmachwasser vorlegen, Formel-Pro Ausgleichsmasse zugeben und mindestens 3 Minuten mischen.

4. Formel-Pro Ausgleichsmasse auf die getrocknete, ausgehartete Grundierung ausgielen und mit einem feinen Haarbesen, Rakel
oder Glattekelle in der bendtigten Schichtdicke (von 2 - 30 mm) verteilen.

5. Wahrend des Einbaus Formel-Pro Ausgleichsmasse mit einer Stachelwalze egalisieren und entliften.

6. Wahrend der Verarbeitung uns Aushéartung - tber ca. 24 Stunden - Zugluft, starke \Wé&rme-einwirkung und direkte
Sonneinstrahlung vermeiden.

7. Keramische Belage kdnnen nach Begehbarkeit von Formel-Pro Ausgleichsmasse (ca. 3 Stunden bei 23 °C und 50 % relativer
Luftfeuchtigkeit) mit Formel-Pro Fliesenkleber auf Formel-Pro Ausgleichs-masse verlegt werden. Vor der Verwendung ist die
Eignung der Werkstoffe eventuell durch einen Vorversuch zu Gberprifen.

Hinweise

Bei Untergrundtemperaturen unter +5 °C und tber +30 °C Formel-Pro Ausgleichsmasse nicht verarbeiten
Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist durch geeignete MaBnahmen zu unterbinden.

Untergrund und Umgebungsbedingungen beeinflussen den Zeitpunkt der Belegereife.

Angesteifter Mortel darf weder mit Wasser verdiinnt noch mit frischer Formel-Pro Ausgleichsmasse vermischt werden.
Fir das Anmischen von Formel-Pro Ausgleichsmasse ist die angegebene Anmachwassermenge unbedingt einzuhalten.
Zuséatze sind unzuléssig.
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e Das Einlaufen von Formel-Pro Ausgleichsmasse in Randfugen und Bewegungsfugen muss durch geeignete MalBnahmen, z. B.
selbstklebende Randdémmstreifen, verhindert werden.

e  Beim Ausgleich von Gussasphaltuntergrinden mit Formel-Pro Ausgleichsmasse darf eine max. Schichtdicke von 10 mm nicht
Uberschritten werden. Der Gussasphalt muss normgerecht in den Festigkeitsklassen AS-IC10, AS-IC15 ausgefiihrt sein.

e  Bei Verwendung von Formel-Pro Ausgleichsmasse in privat genutzten Feuchtréumen (ohne Bodenablauf) vor der
Keramikverlegung mit Verbundabdichtung tberarbeiten.

e  Beim Ausgleichen von Heizestrichen mit Formel-Pro Ausgleichsmasse ist das Merkblatt ,Keramische Fliesen und Platten,
Natur- und Betonwerkstein auf beheizten FuBboden-konstruktionen” des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes zu
beachten.

e  Zum Ausgleich von Holzuntergrinden bitte Formel-Pro Ausgleichsmasse Multi verwenden.

e Auf Untergrinden mit Belagskleberresten wird als Grundierung mit Epoxi-Grundierung, 2 x grundieren und mit Quarzsand
0,3 - 0,8 mm absanden empfohlen.

e  Werkzeuge, Maschinen und Mischgeréate unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Im ausgeharteten Zustand ist
keine Reinigung mit Wasser mehr maoglich.

Giscode: ZP1

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der
Vielfalt der Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, ArabellastraBBe 4, 81925 Minchen | www.formel-pro.de
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