Produktdatenblatt

Formel-Pro

Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40

Produkt
Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 ist ein faserarmierter, pumpfahiger, leicht verlaufender BauGesund
und verschlei3fester zementarer Bodenausgleich. Geprifte Quala,
Artikel
Artikel-Nr. EAN CE-Kennzeichnung Gebinde
1581545 4333144001487 FPOO0O30,/003 25 kg Formel-Pro
So bauen Profis.
Anwendung

Ausgleichsmasse
Al 40

=  FurInnen als direkt nutzbarer, verlaufender, verschlei3fester zementérer Bodenausgleich

=  Fur AuBen unter Oberbeldgen

= Fur Innen unter einer Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten bis zur gl e
Wassereinwirkungsklasse W2-I gemal DIN 18534 4

=  Fur Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau

=  Fiur Schichtdicken von 3 - 40 mm

= Zum Ausgleich und zur Flachenreparatur von rauen, unebenen Betonbdden, Zement-,
Anhydrit- und Gussasphaltestrichen sowie keramischen Beldgen

=  Auch auf Heizestrichen

Bestandteile

Spezialzement mit Zusatzen und Fasern.

Eigenschaften

=  Faserarmiert

=  Pumpfahig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung maglich

=  Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand

=  Spannungsarm aushartend

=  Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-ARQ,5
Lieferform

25 kg Kraftpapiersack mit Polyethylen-Einlage

Lagerung

Mind. 6 Monate; trocken, nicht dauerhaft Gber +30 °C lagern. Angebrochene Gebinde maglichst dicht verschlieen und innerhalb
kurzer Zeit aufbrauchen.

Technische Daten

Materialtechnische Daten Klassifizierung

Materialbasis Spezialzement mit Zusatzen und Fasern
Komponenten 1-komponentig
Konsistenz pulvrig
Farbe Grau
Brandverhalten nach DIN EN 13 501-1 A2fl-s1
Verbrauch ca. 1,6 kg Trockenmortel pro m2 und mm Schichtdicke
Schichtdicke 3 - 40 mm; auf Gussasphaltestrichen von 3 - 5 mm
Reifezeit ca. 3 Minuten
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Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40

Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +25 °C

Mischungsverhaltnis 25 kg Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 + ca. 5,0 | Wasser
Bei Teilmengen:
1 kg Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 + ca. 200 ml Wasser

Mischzeit ca. 3 Minuten
Konsistenz (angemischter Mértel) dunnflussig
Mischtechnik Bohrmaschine mit geeignetem Ruhrwerkzeug, Durchlaufmischer

oder Zwangsmischer
Verarbeitbarkeitsdauer* ca. 30 Minuten

Aushartezeit *

= Begehbar nach ca. 4 Stunden
= Uberarbeitbar mit Bodenversiegelungen nach ca. 24 Stunden bei 5 mm
= Voll belastbar nach ca. 7 Tagen bei Restfeuchte <2 CM%

* Bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verléngern diese Zeiten.

Einstufung It. CLP-Verordnung

Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet, siehe Sicherheitsdatenblatt.

Untergrund

=  Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und tragfahig sein. Er muss frei von Anstrichen und sonstigen Rickstéanden
sein.

= O und Wachsriicksténde mit Entéler entfernen.

= Ausbriche und Lécher mit geeigneten Reparaturmorteln, z. B. Formel-Pro Schnellestrich SPEED oder Formel-Pro
Schnellestrich BASIC verfillen, Risse mit Epoxidharz verharzen.

=  Die AbreiBfestigkeit darf im Mittel 1,5 N/mm? nicht unterschreiten (kleinster Einzelwert 1,0 N/mm?).

=  Die Oberflache ist durch Frasen, Schleifen oder Kugelstrahlen (Blastrac) vorzubehandeln.

Grundierung
Mit Formel-Pro MultiGrund fur saugende Untergriinde vorbehandeln. Bei der Verarbeitung Schutzbrille tragen.
1. Formel-Pro MultiGrund grundlich aufrihren.

2. Grundierung mit Flachenstreicher, weichem Haarbesen oder Quast auf dem gereinigten und vorbehandelten Untergrund verteilen
und im ,Kreuzgang"” satt einstreichen. Pfutzenbildung vermeiden! Zementestriche mit Formel-Pro MultiGrund, 1:3 mit Wasser
verdunnt, im zweimaligen Arbeitsgang satt einstreichen. Betonuntergrinde mit Formel-Pro MultiGrund, 1:2 mit Wasser verdinnt,
im zweimaligen Arbeitsgang satt einstreichen.

3. Auf die erhartete, begehbare Grundierung (nach frihestens ca. 3 Stunden bei +23 °C) Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40
aufbringen.
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Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40

Verarbeitung

1. Kihles Anmachwasser fir 25 kg Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 in einem sauberen, runden, stabilen und ausreichend hohem
Anridhreimer vorlegen. Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 zugeben und mit geeignetem Rihr-/Mischwerkzeug mindestens 3
Minuten knollenfrei anmischen. Angemischte Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 ca. 3 Minuten reifen lassen und anschlieBend
nochmals kurz aufrihren.

2. Bei groBeren Flachen mit einem geeigneten, handelsublichen Mischer oder im Pumpverfahren arbeiten. Beim Einsatz eines
Mischers ist der Ruhrer fur FlieBestriche zu verwenden. Anmachwasser vorlegen, Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 zugeben und
mindestens 3 Minuten mischen.

3. Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 auf die getrocknete, ausgehértete Grundierung ausgieen und mit Rakel in der bendtigten
Schichtdicke verteilen. WWahrend des Einbaus Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 mit einer geeigneten Stachelwalze egalisieren und
entluften. Wird die Optik eines mineralischen Sichtspachtelbodens gewiinscht, Flache nach dem Stacheln mit Glattkelle oder
Schwert glatten.

4. Beider Verarbeitung und nach Einbau tber ca. 24 Stunden Zugluft, starke Warmeeinwirkung und direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden. Uberarbeiten von Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 kann zum Schutz der Oberflache mit geeigneten Systemen
Uberarbeitet werden. Dazu entsprechende Produktdatenblatter beachten. Im Auf3enbereich ist die Fldche mit einem Oberbelag zu
belegen.

Hinweise

=  Gemal dem ZDB-Merkblatt "Abdichtungen im Verbund [(AlV])" und der DIN 18534 "Abdichtung in Innenrdumen" ist bei der
Wassereinwirkungsklasse WO-I bis We2-I vor dem 'Verlegen von Oberbeldgen eine Verbundabdichtung aufzubringen.

=  Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 nicht bei Untergrundtemperaturen unter +10 °C und Gber +25 °C verarbeiten.

=  Der Untergrund muss weitgehend eben sein; er darf ein Gefalle von maximal 2 % bei ca. 7 mm Schichtdicke des
einzubauenden Materials aufweisen.

=  Bei erhohten optischen Anspriichen auf Chargengleichheit des verwendeten Materials achten um farbliche Abweichungen
weitestgehend zu vermeiden.

=  Nur so viel Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 anmischen, wie innerhalb von ca. 30 Minuten verarbeitet werden kann.

=  Angesteifter Mortel darf weder mit Wasser verdinnt noch mit frischer Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 vermischt
werden.

=  Fur das Anmischen von Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 ist die angegebene Anmachwassermenge unbedingt einzuhalten.
Zusétze sind unzuldssig.

= Das Einlaufen von Formel-Pro Ausgleichsmasse Al 40 in Randfugen muss durch geeignete MaBBnahmen, z. B. Randstreifen,
verhindert werden.

= Die verwendete Stachelwalze ist passend zur Schichtdicke des einzubauenden Materials zu wahlen. Stachellange = ca.
doppelte Schichtdicke.

=  Werkzeuge, Maschinen und Mischgerate unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen, im ausgeharteten Zustand ist
keine Reinigung mit Wasser mehr mdglich.

=  Fir eine Anwendung im frei bewitterten Auflenbereich anwendungstechnische Beratung anfordern.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie
beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der
Vielfalt der Anwendungsmaglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.)
obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.
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