Materialverbrauch ZFM (bei einer Fugentiefe von 40 mm):

kantenlénge fugenbreite Verbrauch
mm mm kg/m?2
120 x 160 5 ca.5
120 x 160 8 ca. 7,5
GroBpflaster
120 x 160 10 ca. 9,5
120 x 160 15 ca. 13,5
80 x 100 5 ca. 7,5
80 x 100 8 ca. 11,5
80 x 100 10 ca. 14
kleinpflaster
100 x 110 3 ca. 4
100 x 110 6 ca. 7,5
100 x 110 10 ca. 12
40 x 60 3 ca. 8
40 x 60 6 ca. 15,5
40 x 60 10 ca. 24
Mosaikpflaster
50 x 70 3 ca.”7
50 x 70 6 ca. 13
50 x70 10 ca. 20

Die hier angegebenen Verbrauchswerte wurden bei exakt geraden Steinflanken errechnet und beziehen sich
nur auf die Fugenfillung. Diese Werte kdnnen sich deutlich nach oben oder unten verandern, wenn
tatsachliche Steinformate abweichen. Verbindliche Verbrauchsmengen sind durch Ermittlung einer
Schnittmenge an einer Musterflache festzulegen



