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Anwendungsbereiche:

SISI Technologie-basierte, scheuerbestandige, dampfdiffusionsoffene Hybridfarbe mit einem optimierten
Eigenschaftsmix ihrer organischen und anorganischen Komponenten. Die HASIT SISI Technologie ba-
siert auf einer neuartigen, polymerstabilisierten Elast-Silikat/Silikonharzstruktur. Dadurch ist dieses Pro-
dukt gleichermafen auf organischen als auch anorganischen Untergriinden geeignet.

Die SISI Matrix ermdglicht Farbtonstabilitdt und Elastizitat wie bei organischen Produkten, wahrend je-
doch Oberflachencharakter und die Dampfdiffusionsoffenheit einer Mineralfarbe erhalten bleiben. Als
High End - Produkt als auch als unkomplizierter Problemldser eignet sich SISI-Farbe gleichermallen bei
anspruchsvollen Neubaumafnahmen als auf flr die Sanierung kritischer Altuntergriinde.

Fir alle Gblichen Innenwand- und Deckenflachen, z. B. in Blros, Wohn- und Schlafraumen, Kiichen, Ba-
dern und Kellern geeignet. Besondere Eignung im offentlichen, stark frequentierten Bereichen, Schau-
raumen, Wartehallen, etc.

Materialbasis:

Bindemittel: SISI-MATRIX (Silikonharz, Silikat, Acrylat)
Pigmente: Titandioxid

Fillstoffe: Calciumcarbonat, Silikate, Marmormehl
Additive: Netzmittel, Entschaumer

Eigenschaften:

Mineralische und organische Vorteile vereint

Auf mineralischen und organischen Untergriinden
Elastisch, dampfdiffusionsoffen, kreidungstabil

Lésemittel-, konservierunsgmittel-, weichmacher-, biozidfrei

Verarbeitung:

G B w0 28 B

Verarbeitungsbedingun-
gen:

Wahrend der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur
nicht unter +5°C sinken. Die Trockenzeit hangt von den Umgebungsbedingungen ab. Bei einer relativen
Luftfeuchte von 65% und einer Umgebungstemperatur von 20°C nach ca. 12 Stunden oberflachentrocken
und Uberstreichbar. Volle Austrocknung und Belastbarkeit nach ca. 3 Tagen.

Untergrund:
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Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfahig und frei von Ausbliihungen, Trennmitteln,
Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein.

Stark saugende, sandende, kreidende oder unterschiedlich saugende Untergriinde sind mit geeigneten
Voranstrichen zu grundieren.

Untergrundprifung, -bewertung und -vorbehandlung nach den jeweils geltenden nationalen Vorschriften:
DIN 18363, BFS-Merkblatter, OAP bzw. SMGV. Bei neu erstellten Untergriinden sind insbesondere die
Trocknungs- bzw. Standzeiten der Untergrundherstellers sowie dessen technische Angaben und Hinwei-
se in Bezug auf dieses Produkt einzuhalten.

Untergriinde missen tragfahig sein. Gitterschnitt-Kennwerte 0 und 1 nach EN 2409 missen erreicht
werden.
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Untergrund-Eignung:

Beton: Betonflachen mussen abgebiurstet und staubfrei sein. Eventuell vorhandene Zementschlam-
men sind mechanisch zu entfernen. Verunreinigungen wie Schaldlreste, Fette und Wachse missen mit
einem Dampfstrahler entfernt werden. Kleine Fehlstellen und Lunker kdnnen mit HASIT Spachtelmas-
sen ausgebessert werden. Es wird empfohlen, Betonflachen bei nachfolgenden organischen Anstri-
chen mit HASIT PP 301 HYDRO LF vorzubehandeln. .
Putz der Mortelgruppen Il und lll: Zement- und Kalkzementputze: Oberflachen mussen mit ROFIX
PP 301 HYDRO LF vorbehandelt werden. Neu ausgefiuihrte ROFIX Grundputze der hier beschriebenen
Mortelgruppen kénnen bei normalem Saugverhalten nach einer Wartezeit von ca. drei bis vier Wochen
mit einem Grund- und Schlussanstrich beschichtet werden.

Putz der Mortelgruppen IV und V: Gips, Gipskalk- und Anhydritputze: Eventuelle Sinterschichten,
Verunreinigungen und Staub sind restlos zu entfernen. Gipsuntergrinde mussen mit PP 301 HYDRO
LF grundiert werden. Danach zweilagige Beschichtung mit einem Grund- und Schlussanstrich.
Gipskartonplatten, Gipsplatten, Gipsbauplatten, Vollgipsplatten: Grundierung mit ROFIX PP 301
HYDRO LF. Bei bereits alteren oder vergilbungsgefahrdeten Untergriinden ist eine Grundierung mit
ROFIX PP 307 ISO LF (isolierender Voranstrich) nétig.

Leimfarbenanstriche und nicht haftende Tapeten: Anstriche bzw. Tapeten restlos entfernen und
grundrein abwaschen. Grundierung auf der nachsten tragfahigen Oberflache beispielsweise mit ROFIX
PP 307 ISO LF (Hinweis: Gitterschnitt im Anschluss als Uberprifung der Tragfahigkeit).

Putze und Farben mit Schimmelbefall: Bei Schimmelbefall empfehlen wir ausdricklich als nachhal-
tige und 6kologisch 100% unbedenkliche Instandsetzung ROFIX RENOPOR-Saniersysteme. Natir-
lich kann auch das in diesem Merkblatt beschriebene Produkt algizid/fungizid ausgestattet werden,

wir empfehlen jedoch ausdriicklich bauphysikalische MaRnahmen, die die Ursache des Schimmelpro-
blems beheben (Renopor).

Wasser-, Russ-, Fett-, Nikotinflecken bzw. damit kontaminierte Flachen, generell starke Kontras
te, Filzstiftstriche u.s.w.: Oberflachen grundrein unter zusatzlicher Verwendung fettldsender, han-
delstblicher Reinigungsmittel mit Wasser abwaschen. Bei Rostflecken die Ursachen fiir die Rostfle-
cken vorher beseitigen. Grundierung mit HASIT PP 307 ISO LF. Wenn die Flecken durch die Grundie-
rung nicht mehr durchschlagen Ausfiihren einer Zwischen- und Schlussbeschichtung mit dem in die-
sem Merkblatt beschrieben Produkt. Bei erneuten Abzeichnen der Flecken Zwischen- und Schlussan-
strich mit HASIT P1 962 ISO COLOR.

Tragfahige (Alt-) Anstriche und (Alt-) Beschichtungen auf Silikatbasis: Grundierung mit HASIT PP
301 HYDRO LF. Danach zweilagige Beschichtung mit Grund- und Schlussanstrich.

Tragfahige (Alt-) Anstriche und (Alt-) Beschichtungen auf Disperisonsbasis: Tragfahige (Hinweis
Gitterschnitt), nicht stark saugende, matte Dispersionsanstriche konnen direkt mit einem Grund- und
Schlussanstrich beschichtet werden. Abblatternde oder lose Altanstriche mussen restlos entfernt wer-
den. Stark saugende Altanstriche sind mit PP 301 HYDRO LF zu grundieren.

Mischuntergriinde, kleinflaichige Neuputzstellen (z.B. Putzausbesserungen, verspachtelte Risse,
verputzte und gespachtelte, neue Elektroleitungen, etc.): Grundierung mit ROFIX PP 301 HYDRO
LF. Danach zweilagige Beschichtung mit Grund- und Schlussanstrich.

Nicht tragfahige Beschichtungen und Oberflachen: Beschichtungen oder Oberflachen, die auch
nach der jeweils empfohlenen, vorgeschriebenen Untergrundvorbehandlung bzw. Grundierung mit bei-
spielsweise HASIT PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF oder PP 307 ISO LF
nach wie vor nicht tragfahig sind (Hinweis: Gitterschnittprifung nach EN 2409), missen mechanisch
entfernt werden.

Untergrund-
Vorbehandlung:

Abblatternde Ol-, Lack- und Dispersionsfarben sind abzubeizen.

Abblatternde und rissige Alt-Anstriche sind mechanisch zu entfernen.

Kleine Fehlstellen: Vor Grundierung und Grundanstrich mit geeigneten HASIT Spachtelmassen ausbes-
sern.

Abdeckarbeiten: Andere Oberflachen der Umgebung, wie Glas, Keramik, Alu, Niro, Fenster, Holzoberfla-
chen, Mobel, Fullbéden usw. sind abzudecken. Frische Farbspritzer sind mit einem feuchten Tuch oder
frischem Wasser zu entfernen.

Stark sandende, saugende oder unterschiedlich saugende Untergriinde mit geeignetem, I6semittelfreien
HASIT Tiefgrund vorstreichen. Die Tiefgriinde PP 201, 301 und 401 werden mit Wasser verdiinnt, so
dass der Tiefgrund vom Untergrund aufgesogen wird und kein durchgehender Film entsteht (Verweis auf
die Technischen Merkblatter der Tiefgriinde).

Zubereitung:
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Grundierungen/Tiefgriinde sind mit dem jeweiligen Verdiinnungsmittel auf das Saugverhalten des Unter-
putzes einzustellen. Es durfen keine glanzenden Schichten entstehen.

Grund- und Zwischenanstrich sind bis zu 10% mit Wasser verdiinnbar.

Schlussanstrich maximal mit 3% Wasser verdiinnen.

Das Produkt bleibt auch bei héherer Verdiinnung verarbeitungsfahig, die im technischen Merkblatt ange-
gebenen Werte (Abriebsfestigkeit, Deckkraft, Kreidungsstabilitdt, Glanzgrad, Weissgrad, usw.) werden
jedoch nicht mehr erreicht.
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Verarbeitung:

Auftrag erfolgt satt, gleichméassig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Birste.

Der Beschichtungsaufbau besteht aus Untergrundvorbehandung (Tief- und Sperrgriinde) und der Be-
schichtung. Die eigentliche Beschichtung (Farbe) besteht aus Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich.
Einschichtanwendung: Aufgrund des extremen Weissgrades und des extrem hohen Deckvermdgens
erzielt man auch mit einlagigen Anstrichen auf Untergriinden, die nicht grundiert werden mussen (siehe
Untergrundeignung), einen hochwertigen Anstrich. Die hier angegeben technischen Werte beziehen sich
jedoch auf die mehrlagige Verarbeitung.

Der maschinelle Auftrag erfolgt gleichmassig mittels geeignetem Spritzgerat.

Airless-Auftrag: Spritzwinkel/Duse/Spritzdruck - 50°/0,026"/~170bar.

Bei Spritzverfahren sollte die Farbe vor der Verarbeitung gut aufgerihrt und durchgesiebt werden.

Eine durchgehende Flache muss in einem Arbeitsgang "frisch in frisch" bzw. "nal} in nall" beschichtet
werden, um Anséatze zu vermeiden.

Fur die Beschichtung von Untergriinden sind die nationalen als auch europaischen Normen und Verord-
nungen, dariber hinaus die internaltionalen und die jeweils national gliltigen Branchenstandards, Regle-
mentierungen, Verarbeitungsrichtlinien wie beispielsweise OAP, SMGV oder BFS-Merkblatter u.s.w. zu
berlcksichtigen. Bei etwaigen Widersprichlichkeiten ist mit uns Ricksprache zu halten.

Lagerung:

Kuhl, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern.

Gefahrenhinweise:

Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Bei Bertihrung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser
grindlich ausspulen. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in Wasser, Kanalisation
oder ins Erdreich einleiten. Detaillierte Informationen stehen im Sicherheitsdatenblatt. Nur restentleertes
Gebinde zum Recycling geben. Deklaration ("Abfallschliissel") bei Entsorgung gemani AVV (Européische
Abfallverzeichnis-Verordnung). Erste Hilfe MalRnahmen gemaf Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Art.-Nr. 078733 078734
Verpackungsart @ S)

Einheit pro Palette 64 EH/P 24 EH/P
Menge pro Einheit 5 itr/JEH 15 Itr./EH

Farbe weil/eingefarbt
Verbrauch ca. 0,2 ltr/m¥A.

Sp-Wert <0,03m

PH-Wert ca. 10

VOC Kategorie A

VOC Gehalt max. 30 g/l

VOC Code 2004/42/11A(a)75(2007)30(2010)30

Kontrastverhaltnis

Klasse 2, bei 7 m?/ Liter (EN 13300)

Nassabriebbestandigkeit Klasse 2 (EN 13300), "Scheuerbestandig" (DIN 53778)
GIS-Code M-SFO1F
Abfallschlissel 08 01 12

Emissions-
g geprift

. ®
TUVRheinland

ZERTIFIZIERT Www.tuv.com
ID 0000038931
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Allgemeine Hinweise:

Technisches Merkblatt 15.07.2013

Mit diesem Merkblatt werden alle friheren Ausgaben unguiltig.

Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblatter finden Sie auf unserer Homepage bzw. kdnnen in
der zustandigen Geschaftstelle angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblatter. Vor
der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblatter durchzulesen.

(*) Gemessen bei 20°C/65% r.L. Diese Werte kdnnen durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuch-
tigkeit und Art des Substrats variieren.

Die Angaben wurden sorgfaltig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewahr fir Richtigkeit und
Vollstandigkeit und ohne Haftung fur die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben fiir sich
alleine begriinden kein Rechtsverhaltnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden
grundsatzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck eigen-
standig zu prufen. .

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Uberwachung, wo-
durch eine gleichbleibende Qualitat gewahrleistet ist.

Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abténung und Einfarbung sind Abwei-
chungen von den technischen Kenndaten mdglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um
Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes naturlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tat-
sachlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfuigig abweichen. Bei Beschichtung von Un-
tergrinden, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Riicksprache zu halten. Farbténe
koénnen bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfligig abweichen, gegebenenfalls
ist auf der Baustelle eine Musterflache anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Labor-
bedingungen (20°C/65%rF) und kénnen sich je nach Baustellensituation andern.

Die Angaben erfolgen ohne Gewahr fir Richtigkeit und Vollstandigkeit und ohne Haftung fiir Anspriiche
jeder Art sowie fiur die EntschlieBungen des Kunden. Es gelten ebenso die Technischen Merkblatter von
ROFIX Produkten, auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird.

Bei Anwendungen und Untergriinden, die in dieser Dokumentation nicht angefiihrt werden, ist es not-
wendig, mit uns Ricksprache zu halten.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen fiir Fragen beziglich Verwendung und Verarbeitung so-
wie Vorfiihrung unserer Produkte zur Verfigung.
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