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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfugung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind werkmalig hergestellte Behalter gemal? Anlage 1,
die aus einem im Blasformverfahren hergestellten Innenbehalter aus Polyethylen (PE-HD)
und einem Auflenbehalter (Auffangvorrichtung) aus verzinktem Stahlblech bestehen. Die
Behalter werden mit einem Fassungsvermogen von 750 | bzw. 1000 | hergestellt. An der Ober-
seite der Behalter sind vier Stutzen @ 72 mm (Anschlussstutzen fir Rohrleitungen) bzw. alter-
nativ drei Stutzen @ 72 mm sowie ein Stutzen @ 144 mm (Revisionsstutzen) zur Aufnahme
von Einrichtungen zum Befiillen, zur Be- und Entliiftung, zur Sicherung gegen Uberfiillen, zum
Entleeren und ggf. zur Fillstandkontrolle angebracht. Die Behalter werden auf FuRgestellen
aus Stahl aufgestellt. Zur Leckerkennung ist der Zwischenraum (Innenbehalter/Auffang-
vorrichtung) mit einer Leckagesonde ausgeristet.

(2) Die Behalter dirfen nur als Einzelbehalter in Raumen von Gebauden aufgestellt werden,
jedoch nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. In Uberschwemmungs-
gebieten sind die Behalter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.

(3) Die Behalter durfen bei einer Temperatur der Lagerflissigkeiten von 30 °C — wobei kurz-

zeitige Temperaturiberschreitungen um 10 K (z. B. durch héhere Temperatur der Lagerflis-

sigkeiten beim Einflllen) zulassig sind — zur ortsfesten, drucklosen Lagerung der nachfolgend
aufgefihrten wassergefahrdenden Fliissigkeiten verwendet werden:

1. Heizdél DIN 51603-1-EL-Standard nach DIN 51603-11
Heizdl DIN 51603-1-EL-schwefelarm nach DIN 51603-11
Heizél DIN 51603-1-EL-schwefelarm, stickstoffarm nach DIN 51603-11,

2. Heizdl DIN 51603 — 6 EL A Bio 5 bis Bio 30 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von
FAME nach DIN EN 14214% ohne zusatzliche alternative Komponenten nur in Behaltern,
die aus der Formmasse "Alcudia 49070 UV" oder "Lupolen 4261 AG UV" hergestellt
wurden,

3. Heizdl DIN 51603-8-EL-P nach DIN/TS 51603-84 nur in Behaltern, die aus der Formmasse
"Alcudia 49070 UV" oder "Lupolen 4261 AG UV" hergestellt wurden,

4. Dieselkraftstoff nach DIN EN 5905,
5. Fettsaure-Methylester nach DIN EN 142143 (Biodiesel),

6. Paraffinischer Dieselkraftstoff nach DIN EN 15940¢ nur in Behaltern, die aus der Form-
masse "Alcudia 49070 UV" oder "Lupolen 4261 AG UV" hergestellt wurden,

7. Schmierdle, Hydraulikdle, Warmetragerdle Q, legiert oder unlegiert, mit Flammpunkt Uber
55 °C,

8. Schmierdle, Hydraulikdle, Warmetragerdle Q, gebraucht, Flammpunkt Uber 55 °C;
Herkunft und Flammpunkt missen vom Betreiber nachgewiesen werden kénnen,

9. Pflanzendle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimdl in jeder Kon-
zentration die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln verwendet

werden,
DIN 51603-1:2024-11 Flussige Brennstoffe — Heizdle — Teil 1: Heizdl EL Mindestanforderungen
DIN SPEC 51603-6:2017-03  FlUssige Brennstoffe - Heizdle - Teil 6: Heizdl EL A, Mindestanforderungen
DIN EN 14214:2019-05 Flissige Mineraldlerzeugnisse - Fettsdure-Methylester (FAME) zur Verwendung in
Dieselmotoren und als Heizdl - Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 14214:2012+A2:2019
4 DIN/TS 51603-8:2022-04 Flissige Brennstoffe - Heizdle - Teil 8: Paraffinische Heizble, Mindestanforderungen
5 DIN EN 590:2022-05 Kraftstoffe - Dieselkrafistoff - Anforderungen und Prufverfahren; Deutsche Fassung
EN 590:2022
6 DIN EN 15940:2023-07 Kraftstoffe - Paraffinischer Dieselkraftstoff aus Synthese oder Hydrierungsverfahren -

Anforderungen und Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 15940:2023

Z070764.25 1.40.21-89/24
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10.Fotochemikalien (handelsublich), in Gebrauchskonzentration (neue und gebrauchte) mit
einer Dichte von max. 1,15 g/cm?; nur in Behaltern, deren Metallteile mit einem zusatz-
lichen Schutzanstrich ausgestattet sind.

(4) Eine Mischung der Lagerflissigkeiten untereinander ist nicht zulassig.

(5) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemall § 63 Abs. 4 Nr.2 und 3 WHG? gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau oder Aufstellung des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwen-
dung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fur die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Behalter und ihre Teile missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen Bestimmungen
und den Anlagen dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegten Angaben entsprechen.

22 Werkstoffe, Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe
Fir die Herstellung der Behalter dirfen nur die in Anlage 2 genannten Werkstoffe verwendet
werden.

222 Konstruktionsdetails
Konstruktionsdetails der Behalter missen den Anlagen 1 bis 1.5 sowie den im DIBt hinter-
legten zeichnerischen Anlagen und Angaben entsprechen.

223 Standsicherheitsnachweis
Die Behalter sind unter den geltenden Anwendungsbedingungen bis zu einer Betriebstempe-
ratur von 30 °C standsicher.

224 Brandverhalten
(1) Der Werkstoff Polyethylen (PE-HD) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal-
entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1)2.

(2) Die Behalter nach diesem Bescheid (bestehend aus Innenbehdlter und Auffangvorrich-
tung) sind daftr ausgelegt, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer in Rdumen von
Gebauden, die den baurechtlichen Anforderungen an Heiz- und Heizdllagerrdume ent-
sprechen, zu widerstehen, ohne undicht zu werden.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung
(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung erfolgen.

(2) Die Behalter durfen nur in dem nachfolgend aufgefiihrten Werk auf denselben Fertigungs-
anlagen hergestellt werden, auf denen die in der Erstpriifung positiv beurteilten Behéalter
gefertigt wurden:

Roth Werke GmbH
Werk Dautphetal
Am Seerain 2

7 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409))
8 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-

rungen und Priifungen
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(3) Bei wesentlichen Anderungen an der Blasanlage, (wie z. B. am Extruder, am Blaskopf oder
an der Blasform) ist die Zertifizierungsstelle zu informieren, die Uber die weitere Vorgehens-
weise (Einschaltung des DIBt, Sonderprifungen) entscheidet.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemafR Anlage 3 erfolgen.
233 Kennzeichnung

(1) Die Behalter missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfdllt sind.

(2) AuBRerdem hat der Hersteller die Behalterkombination, bestehend aus Innenbehalter und
Auffangvorrichtung, an der Auffangvorrichtung gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,

— Herstellungsdatum,

— Nenninhalt des Behélters bei einem zuldssigen Fullungsgrad (gemafl Abschnitt 4.1.2) in
Liter,

— Werkstoff (die verwendete Formmasse muss aus der Kennzeichnung hervorgehen, z. B.
"PE-HD - Lupolen 4261 AG UV"),

— zulassige Betriebstemperatur,

— Hinweis auf drucklosen Betrieb,

— Vermerk "Aullenaufstellung nicht zulassig",

— Vermerk "Nur fur Lagermedien gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allge-
meiner Bauartgenehmigung Nr. Z-40.21-29".

(3) Die zum zulassigen Fillungsgrad gehorende Fllhéhe ist am Fulllstandanzeiger zu kenn-
zeichnen (Fdllstandmarke-Maximum).

24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Behélter mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Hersteller auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten Zertifizie-
rungsstelle sowie einer regelméaRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle einschliellich einer Erstprifung der Behalter nach MalRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschliel3-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen, hat der Hersteller der Behalter eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

(3) Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

Z070764.25 1.40.21-89/24
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242 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Behalter den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4 aufgeflhrten
Prifungen einschlieen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials;
— Art der Kontrolle oder Prifung;

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile;

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen;
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik sowie der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mal3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich - die betref-
fende Prifung unverziglich zu wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Behalter durchzufiihren. Bei
der Fremdiberwachung und bei der Erstprifung sind mindestens die Prifungen nach Ab-
schnitt 2.4.2 durchzufthren. Dartber hinaus kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen
entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik sowie der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Zur Erhaltung der Standsicherheit und Dichtheit des Behalters im Brandfall ggf. erforder-
liche MaBnahmen sind im Einvernehmen mit der fir den Brandschutz zustdndigen Behdrde
abzustimmen.

(2) Die Bedingungen flr die Aufstellung der Behalter sind den wasser-, arbeitsschutz- und
baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

Z070764.25 1.40.21-89/24
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3.2 Ausfihrung
3.21 Allgemeines
(1) Beim Transport oder der Montage beschadigte Behalter dirfen nicht verwendet werden,

soweit die Schaden die Dichtheit oder die Standsicherheit der Behalter mindern. Eine Instand-
setzung der Behélter (Innenbehéalter/Auffangvorrichtung) ist nicht zulassig.

(2) Die Beurteilung von Schaden und Mallnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Ein-
vernehmen mit einem flr Kunststofffragen zustdndigen Sachverstandigen?, ggf. unter Mitwir-
kung des Antragstellers, zu treffen.

(3) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149 sind die
Behalter ausreichend in ihrer Lage zu sichern.

3.2.2 Ausristung der Behalter

(1) Die Bedingungen fur die Ausrustung der Behélter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Einrichtungen missen so beschaffen sein, dass unzuldssiger Uber- oder Unterdruck
und unzuldssige Beanspruchungen der Behélterwand nicht auftreten.
(3) Zwischen Innenbehélter und Auffangvorrichtung (AulRenbehalter) ist eine flr den vorge-
sehenen Verwendungszweck geeignete Leckagesonde entsprechend den allgemeinen Anfor-
derungen der Landesbauordnungen einzubauen.
(4) Jeder Behalter ist mit einem Fullstandanzeiger auszurtisten.

3.23 Montage

3.2.3.1 Allgemeines
(1) Die Behalter sind lotrecht in RGumen von Gebauden, so aufzustellen, dass Mdglichkeiten
zur Brandbekampfung in ausreichendem Malle vorhanden sind.

(2) Die Fuligestelle der Behalter mussen vollstandig auf einer waagerechten, ebenen und
biegesteifen Auflagerflache (z. B. Beton, Asphalt) stehen.

(3) Die einzuhaltenden Abstande der Behalter von Wanden und sonstigen Bauteilen sowie
untereinander richten sich nach den wasserrechtlichen Regelungen. Anforderungen anderer
Rechtsbereiche bleiben hiervon unberinhrt.
(4) Die Behalter sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schitzen, z. B.
durch geschitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem geeigneten
Raum.

3.2.3.2 Rohrleitungen

(1) Die Austritts6ffnungen von Be- und Entllftungsleitungen sind gegen Eindringen von
Regenwasser zu schitzen.

(2) Beim Anschlieffen der Rohrleitungen an die Behalterstutzen ist darauf zu achten, dass kein
Zwang entsteht und keine zusatzlichen dul3eren Lasten auf den Behalter einwirken, die nicht
planmalig vorgesehen sind.

3.2.3.3 Aufstellbedingungen bei Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 6.

Bei der Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 6. ist hinsichtlich der Auf-
stellbedingungen die TRwS 791", Abschnitt 4.2.2 zu beachten.

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstandige, die auf Anfrage vom
DIBt bestimmt werden

10 DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausfuh-
rung ublicher Hochbauten
n TRwS 791:2022-07 DWA-A 791 - Technische Regel wassergefahrdender Stoffe - Heizdlverbraucher-

anlagen (TRwS 791) - Juli 2022
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324 Dokumentation und Ubereinstimmungsbestiatigung

Die ausfuhrende Firma hat die ordnungsgeméafie Aufstellung, den Einbau und Montage in
Ubereinstimmung mit der Montageanleitung des Herstellers und geméaR den Bestimmungen
dieses Bescheides unter Beachtung der Regelungen der Ausriistungsteile mit einer Uberein-
stimmungsbestatigung zu bestatigen. Diese Bestatigung ist in jedem Einzelfall dem Betreiber
vorzulegen und von ihm in die Bauakte aufzunehmen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

4.1 Nutzung
411 Lagerflissigkeiten

(1) Die Behalter durfen zur Lagerung von wassergefahrdenden FlUssigkeiten gemall Ab-
schnitt 1 (3) mit den dort genannten Einschrankungen verwendet werden.

(2) Die Lagerung verunreinigter Medien ist nicht zuldssig, wenn die Verunreinigungen zu
einem anderen Stoffverhalten fuhren.

41.2 Nutzbares Behaltervolumen

Der zulassige Fillungsgrad von Behaltern ist den wasserrechtlichen Regelungen' zu ent-
nehmen.

413 Unterlagen
Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behélter folgende Unterlagen auszuhén-
digen:
— Kopie dieses Bescheides,
— Kopien der Regelungstexte der zum Lieferumfang gehérenden Ausristungsteile,
— Montageanleitung zur Aufstellung der Behalter.
414 Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behalter bzw. des Behaltersystems, an geeig-
neter Stelle ein dauerhaft sichtbares Schild anzubringen, auf dem die gelagerte Flissigkeit
gemal Abschnitt 1 (3) einschliel3lich ihrer Dichte und Konzentration angegeben ist. Die Kenn-
zeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unberthrt.

(2) Die Behalter diirfen nur mit festen Anschliissen und nur unter Verwendung einer Uberfill-
sicherung, die rechtzeitig vor Erreichen des zuldssigen Flussigkeitsstands den Fullvorgang
selbsttatig unterbricht oder akustischen Alarm auslést, befillt werden. Dies gilt nicht fur
Behalter, die mit einem selbsttatig schlielenden Zapfventil und Fullraten bis 200 I/min im
freien Auslauf beftillt werden.

(3) Die Behélter durfen fur Zwecke des hier geregelten Anwendungsbereichs (ortsfeste Lage-
rung) nur im leeren Zustand transportiert werden. Die Aufstellposition der Behalter im befiliten
oder teilbeflllten Zustand darf nicht veréandert werden.

(4) Eine wechselnde Beflllung der Behalter mit unterschiedlichen Medien ist nicht zulassig.

4.2 Unterhalt, Wartung

(1) MalRnahmen zur Beseitigung von Schéaden sind im Einvernehmen mit einem fur Kunststoff-
fragen zustandigen Sachverstandigen?®, ggf. unter Mitwirkung des Antragstellers zu klaren.

(2) Die Reinigung des Innern von Behaltern (z. B. fUr eine Inspektion) unter Verwendung von
Ldsungsmitteln ist unzuldssig.

12 Siehe hierzu z. B. Arbeitsblatt DWA-A 779 (TRwS 779) Juni 2023, Abschnitt 7.4
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] fir
Nr. Z-40.21-29 Bautechnik

Seite 9 von 9 | 19. Marz 2025

43 Prufungen
431 Funktionsprifung/Priufung vor Inbetriebnahme

(1) Nach Aufstellung der Behalter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und
Sicherheitseinrichtungen ist eine Funktionsprifung erforderlich. Diese besteht aus Sichtpri-
fung, Dichtheitsprifung, Priafung der Befill-, Bellftungs- und Entnahmeleitungen und sons-
tigen Einrichtungen.

(2) Die Funktionsprifung ersetzt nicht eine erforderliche Priifung vor Inbetriebnahme durch
einen Sachverstdndigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchfihrung ist jedoch
mdglich.

43.2 Laufende Prufungen/Priufungen nach Inbetriebnahme

(1) Der Betreiber hat die Behalter durch Inaugenscheinnahme auf Dichtheit zu Gberprufen.
Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage auller Betrieb zu nehmen und der
schadhafte Behalter ggf. zu entleeren.

(2) Die erforderlichen Prifungen und Prifintervalle ergeben sich aus den wasserrechtlichen
Regelungen.

(3) Bei Betrieb der Behalter in einem durch Erdbeben gefdhrdeten Gebiet der Zone 1 bis 3
nach DIN 4149 ist nach dem Eintreten eines Erdbebens zu prifen, ob ein einwandfreier
Weiterbetrieb gewahrleistet ist.

(4) Prafungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Bramer

Z070764.25 1.40.21-89/24
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.21-29 vom 19. Marz 2025

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik
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1 PE-Tank in verzinkter
Stahlauffangwanne mit Deckel
Fillstanduhr

Leckagesonde

FuBgestell

Gew inde-@160

alternativ ¢$100

=] O T L N

Griff

Typenschild

Entnahme (fester Anschluss
oder Handpumpe)

1 , \umLaufende
Deckelrand-
" 180 Versiegelung
180 | 12
UT 750
7 AN | A-.! 6‘\2 3
] an % |
1 !
Sl o i | —5
o= Al
g l . 1 PE-Tank in verzinkter
e 1262 o Stahlauffangwanne m.Deckel
- 2 Fillstanduhr
=4 u | 3 Leckagesonde
F\_g & Fufgestell
ﬁ U Ii | 5 Griff

Gewinde-@160—FfF——

alternativ @100 !

180

300]

180

ur 1000 L

6 Typenschild
7 Entnahme (fester Anschluss
oder Handpumpe)

! \-umlaufende

Deckelrand-
Yersiegelung

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit integrierter Stahlblechauffang-
vorrichtung 750 | und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Ubersicht

Anlage 1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instlggt
Nr. Z-40.21-29 vom 19. Mirz 2025 Bau iechnti'lz

720

alternativ ca.@72

Werkstoff: PE-HD
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= 3.@72
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Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit integrierter Stahlblechauffang-
vorrichtung 750 | und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Innenbehalter 750 |

Anlage 1.1
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.21-29 vom 19. Marz 2025

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

W erkstoff: PE-HD
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@ ca. @14
™

alternativ ca.@72

720

1

¥

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit integrierter Stahlblechauffang-
vorrichtung 750 | und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Innenbehalter 1000 |

Anlage 1.2
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Allgemeine Bauartgenehmigung Instiggt
Nr. Z-40.21-29 vom 19. Marz 2025 Siaki technLiII:

963.5

743.5

W

180_| 180_| 180
| 950

1
1

Deckel UT 750 L

Blechdicke: 0,75 mm
Werkstoff: 0OX 53 D+Z2275
alfernafiv: DX 53 0+ZA255

35

1263.5

Deckel UT 1000 |
Blechdicke: 0,75 mm
Werkstoff: 0X 53 D+Z275
alternativ: DX 53 D+7A255

730

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit integrierter Stahlblechauffang-
vorrichtung 750 | und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Deckel

Anlage 1.3

Z070918.25
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-40.21-29 vom 19. Mirz 2025 Bau technti'lz

1192 732

15

1253

Mantelblech UT 1000 =
Blechdicke: 1 mm
Werkstoff: DX 51 0+Z2275
alternativ: O0X 51 D+7A255
— 892 — 732
Bl
|
"
o
\_ | L3
|
=

Manfelblech UT 750 |
Blechdicke: 1 mm
Werkstoff: 0X 51 D+Z279
alternativ: DX 51 D+ZA255

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit integrierter Stahlblechauffang-
vorrichtung 750 | und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Mantelblech

Anlage 1.4
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1253

13

13 732

T

Lo

A
!

Stirnteil UT 750 L1000 |
Blechdicke: 1 mm

Werksfoff: DX 52 D+Z275
alternativ: DX 52 D+ZA255

Dichtmittel Duraflex (Araflex) KN 9 PU
alternativ:

NBR-D ichtung 6x1

einseifig selbstklebend

Mantelblech

Stirnteil

Bérdelnant mit Dichtung

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit integrierter Stahlblechauffang-
vorrichtung 750 | und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Stirnteil

Anlage 1.5

Z070918.25
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-40.21-29 vom 19. Marz 2025 Han technLiII:

Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit Anlage 2
integrierter Stahlblechauffangvorrichtung 750 |
und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Werkstoffe
1 Formmassen fur Innenbehalter
(1) Zur Herstellung der Innenbehalter dirfen nur die in der Spalte 1 der nachstehenden

Tabelle 1 aufgefihrten Formmassen mit den in Spalte 2 und 3 genannten Materialkenn-
werten verwendet werden.

Spalte |1 2 3
Nr. | Typenbezeichnung MFR Dichte bei 23 °C
Hersteller MF1 190/21,6
Bezeichnung nach [g/10 mini —
DIN EN ISO 17855-1" g 9
1. | Alcudia 49070 UV (natur)
der Repsol Chemie 85+15 0,949 + 0,002

ISO 17855-PE-HD,,BAHN,50-G090

2. |Rigidex HM 5411 UA
der BP Chemicals GmbH 6,0+1,3 0,950 = 0,002
1ISO 17855-PE-HD,,BL,50-G090

3. Lupolen 4261 AG UV
der Basell Polyolefine GmbH 6,1+0,7 0,945 + 0,002
ISO 17855-PE-HD,,BHN,44-G090

(2) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % sortenreiner
Rucklaufmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zuldssig. Eine
Mischung der unterschiedlichen Formmassen ist unzulassig.

2 Auffangvorrichtung (s. zeichn. Anlagen 1.3 u. 1.5)

verzinktes Stahlblech nach EN 103462

Mantel: DX 51 D+ Z 275 bzw. ZA 255 Blechdicke: 1 mm
Stirnteile: DX 52 D+ Z 275 bzw. ZA 255 Blechdicke: 1 mm
Deckel: DX 53 D+ Z 275 bzw. ZA 255 Blechdicke: 0,75 mm

Die Dichtmittel (Dichtungswerkstoff fir Bordelnaht) sind in Anlage 1.5 aufgefuhrt.

Bei der Verwendung der Behdlter zur Lagerung von Fotochemikalien (s. Abschnitt 1 (3)
Pos. 10 der Besonderen Bestimmungen) ist auf die Stahlblechauffangvorrichtung zusatzlich
zur Verzinkung ein Schutzanstrich der Korrosionsschutzklasse Ill nach DIN 55928-82 allseitig
aufzubringen.

3 Behalterzubehér/FuBgestelle

Die Werkstoffe und Details sind in den hinterlegten zeichnerischen Anlagen (Anlagen 1.6H
bis 1.8H und 1.12H) sowie den hinterlegten Unterlagen aufgefihrt.

1 DIN EN ISO 17855:2015-02 Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fiir Spezifikationen (ISO 17855-1:2014); Deutsche Fassung EN 1SO 17855-1:
2014

2 DIN EN 10346:2009-07 Kontinuierlich Schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Stahl; Technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10346:2009

3 DIN 55928-8:1994-07 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Uberziige; Teil 8:

Korrosionsschutz von tragenden dinnwandigen Bauteilen

Z070919.25 1.40.21-89/24
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Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit Anlage 3
integrierter Stahlblechauffangvorrichtung 750 |
und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Verpackung, Transport und Lagerung

1 Verpackung

Eine Verpackung der Behéalter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2 nicht erforderlich. Alle Stutzen-
6ffnungen sind durch Aufschrauben der Verschlusskappen zu schliefen.

2 Transport, Lagerung

21 Allgemeines

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufuhren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Perso-
nal verfigen.

22 Transportvorbereitung

(1) Die Behalter sind so fur den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transpor-
tieren und Abladen keine Schaden auftreten.

(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Behalter durch punktférmige Stof3- oder Druckbelastungen auszuschlief3en sind.
23 Auf- und Abladen

(1) Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behdlter missen stollartige Beanspru-
chungen vermieden werden.

(2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, missen wahrend der Fahrt mit dem Gabelstapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behalterteile dirfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Ein Schleifen der Behalter Gber den Untergrund ist nicht
zulassig.

24 Befoérderung
(1) Die Behalter sind gegen Lageveranderung wahrend der Beférderung zu sichemn.
(2) Durch die Art der Befestigung dirfen die Behalter nicht beschadigt werden.

2.5 Lagerung

(1) Bei Zwischenlagerung im Freien sind die Behalter gegen Beschadigung und Sturmeinwir-
kung zu schitzen. Die Behalter durfen nicht langer als 6 Monate der freien Bewitterung
ausgesetzt werden.

(2) Es ist unbedingt darauf zu achten, dass kein Niederschlagswasser zwischen Innen-
behalter und Auffangvorrichtung gerat.

2.6 Schaden

Bei Schaden, die durch den Transport bzw. bei der Zwischenlagerung entstanden sind, ist
nach den Feststellungen eines fur Kunststofffragen zustandigen Sachverstandigen4, ggf.
unter Mitwirkung des Antragstellers zu verfahren.

Sachversténdige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen sowie weitere Sachverstindige, die auf Anfrage
vom DIBt bestimmt werden

Z070919.25 1.40.21-89/24
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Allgemeine Bauartgenehmigung
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Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit
integrierter Stahlblechauffangvorrichtung 750 |
und 1000 | Typ "UNITECH 7501/ 1000 I"

Ubereinstimmungsbestitigung

1 Werkseigene Produktionskontrolle

11

Werkstoffe (Innenbehiilter)

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anlage 4
Seite 1 von 3

(1) Fur die in Anlage 2, Tabelle 1 aufgefuhrten Werkstoffe sind die in der Tabelle 1
genannten Nachweise zu erbringen, wobei die in Tabelle 2 genannten Uberwachungskenn-
werte als Minimal- bzw. Maximalwerte einzuhalten sind.
(2) Bei der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzel-
messungen zu bilden.

Tabelle 1: Priafungen und Dokumentation der Werkstoffe

Gegenstand | Eigenschaft Prufgrundlage | Dokumentation Haufigkeit
Handelsname,
Typenbezeichnung Abnahmepruf-
Formmassetyp zeugnis 3.1 nach
nach DIN EN ISO Anl 9 DIN EN 10204%
17855-11 niage <, . .
Formmasse Abschnitt 1 jede Lieferung
MFR, Aufzeichnung oder
Dichte Abnahmeprif-
zeugnis 3.1 nach
DIN EN 10204%
MFR, Anlage 4, Aufzeichnung nach Betriebsan-
Formstoff Dichte Abschnitt 1.1, lauf bzw. nach
Tabelle 2 Chargenwechsel

Tabelle 2: Werkstoffkennwerte (Uberwachungskennwerte)

Gegenstand Dichte [g/cm?] MFR [g/10 min]

nach DIN EN ISO 1183-1¢ nach DIN ISO 1133-17
Formmasse siehe Anlage 2, Abschnitt 1
Formstoff dree) + 0,004 = drg max. MFR(e) < 1,15 x MFR(a)

Index a ... vor der Verarbeitung an der Formmasse
Index e ... nach der Verarbeitung am Formstoff

5 DIN EN 10204:2005-01
6 DIN EN ISO 1183-1: 2019-09

Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschadumten Kunst-

stoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und Titra-

Z070919.25

DIN ISO 1133-1: 2022-10

tionsverfahren (ISO 1183-1:2019, korrigierte Fassung 2019-05); Deutsche Fassung
EN ISO 1183-1:2019

Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Masseflierate (MFR) und der Schmelze-
Volumenflierate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Alilgemeines Prifverfahren
(1ISO 1133-1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 1133-1:2022

1.40.21-89/24
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Roth UT/MT 750 1/1000 I:

Achtung: Die angegebenen Werte konnen nur zur ungefahren Inhaltskontrolle
verwendet werden. Eine exakte Olverbrauchsabrechnung oder eine Kontrolle
1 {joed gelieferten Olmenge ist hiermit nicht méglich.

1050
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
=500
2450
=00
S350
5300
0250
2200
2 150
100
50

0

| « 980 Liter (UT/MT 1000): |

)
“\
s¢/

e 730 Liter (UT/MT 750):

\ + Maximal zuldssiges Fillvolumen (95% vom
\ Fassungsvolumen! Siehe 95%-Marke auf der
. \ mitgelieferten Fiillstanduhr.

‘\ \\ » Bei Tanks mit fest installierter Fullleitung ergibt

N\ \ sich das maximale Fallvolumen aus der

\ Einstellung der installierten Uberfullsicherung,

\ zuzuglich der nachlaufenden Flissig-keitsmenge
\ aus der Fllleitung. Das maximal zuldssige

\ y Fullvolumen von 95% darf jedoch nicht
Uberschritten werden!

N\

N

RIS Yol ShulkeRBePkahiEity = ™
Fliissigkeitsspiegel [cm]
Mafe auf volle cm auf- bzw. abgerundet. Messung mit Zollstock

oder MalRband von Oberkante Tankstutzen bis auf den
Flissigkeitsspiegel. Zwischenwerte interpolieren.
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